. Datum Ref Sidnr
I .I I Eg_é%ﬂG 2018-09-25 Ver. 1.3 1(8)
Dokumentnamn Ansvarig

Bilaga 5:2 Uppgifter fran
materialtillverkare

Kontrollrddet inom Behérig Lésull

Titel

Uppgifter fran materialtillverkare — Materialspecifika krav for

lIosullsinstallationer

Nedan sammanstélls uppgifter som inhdmtas fran leverantéren av

produkt med bedémda egenskaper. Det ar leverantéren som
ansvarar for riktigheten i underlaget. Observera att dessa uppgifter
kan ha “skarpta” krav gentemot ett godkdnnande da praktiska
aspekter kan vagas in underlaget.

1. Horisontella oppna vindsbjadlklag alternativt svagt
lutande 6ppna vindsbjalklag

Horisontella bjalklag, lutning, 0°-15°
Svagt lutande bjadlklag, lutning 15°-30°

Produkt: iCell Losull

Egenskap

Cellulosalosull tillverkad
av papper

Hanvisning till certifikat,
annan provning eller egen
anvisning

Deklarerad varmekonduktivitet | 0,040 ETA 13/0658
Sattningspaslag/Sattningsklass | 15 - 20 % ETA 13/0658

Lagsta séckvilgt samt maximal | 13,5 + 1 kg ETA 13/0658
avvikelse uppat.

Kritisk relativ fuktighet 75-80 % Av SP féreslaget varde

Maximalt installerad tjocklek

Enligt Rmax respektive
tabell

Bedomt
sattningsegenskaper
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Deklarerat Deklarerad Minimum Minimum ytvikt | Minsta antal
varmemotstand | tjocklek installerad 2 sackar per m?
tjocklek g
Ro m2K/W domm
d mm
Rmin* 3,625 145 167 3,92 0,28
R 5 200 230 5,50 0,39
R 7,5 300 345 8,40 0,60
R 10 400 480 11,40 0,81
Rmax* 12,5 500 600 14,50 1,04

I det fall leverantéren har en avvikande utformning eller kravmoment pa nagon
av de generella utférandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 for
horisontella bjalklag, lutning 0°-15° anges de separat i nedanstdende filt.

Utférandet av iCell Losull féljer generellt anvisningarna i bilaga 5:1 med féljande
undantag;

1 Mojligt heta byggnadsdelar som skorstenar, rokgaskanaler ska isoleras med
sarskild brandisolering

2 Genomfodringar som ventilationskanaler ska isoleras med sarskild
brandisolering

3 Eldosor respektive armaturer eller annan elutrustning i direkt kontakt med
isolering ska vara utférda som branddosor eller ha skyddshdlje

Kontakt info@icell.se eller per telefon 0200-210 300

Rekommenderad ldnk: http://www.icell.se/sv/cellulosaisolering/icell-losull-cellulosaisolering dar
ytterligare information i form av broschyr, produktblad och byggvarudeklaration 8terfinns.
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Det dr leverantéren som ansvarar for riktigheten i underlaget. Observera att
dessa uppgifter kan ha "skarpta” krav gentemot ett godkannande d& praktiska
aspekter kan vagas in underlaget.

2. Slutna konstruktioner, parallelltak, viggar och
bjalklag
Vdagg lutning 75°-90° fran horisontalplanet.
Produkt: iICell Losull
Egenskap Cellulosaldsull tillverkad av | Hanvisning till certifikat,
papper annan provning eller egen
anvisning
Deklarerad 0,039 ETA 13/0658

varmekonduktivitet

Minsta densitet.

Se nedanstaende tabell

Lagsta sackvikt samt . 13,5 + 1 kg ETA 13/0658
maximal avvikelse uppat
Kritisk relativ fuktighet 75-80 % Av SP féreslaget varde
Deklarerat Deklarerad Minsta antal
varmemotstand | tjocklek sackar per m?
Ro m2K/W domm
Rmin* 3,72 145 0,47
R 5,13 200 0,69
R 7,69 300 1,07
R 10,26 400 1,54
Rmax* 12,82 500 2,07
3 (8)

LOSULLSENTREPRENORERNA INOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER

iCell Bilaga 5.2 Materialspecifika krav.docx

COPYRIGHT © 2014




. Datum Ref Sidnr
I .I I EICE)%?JFIE:_G 2018-09-25 Ver. 1.3 4(8)
Dokumentnamn Ansvarig

Bilaga 5:2 Uppgifter fran
materialtillverkare

Kontrollrddet inom Behérig Lésull

Titel

Uppgifter fran materialtillverkare — Materialspecifika krav for

lIosullsinstallationer

I det fall leverantdéren har en avvikande utformning eller kravmoment pa nagon
av de generella utférandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 for
V&gg lutning 75°-90° fran horisontalplanet, anges detta separat i nedanstdende

falt

undantag;

sarskild brandisolering

brandisolering

Kontakt info@icell.se eller per telefon 0200-210 300

Utférandet av iCell Losull féljer generellt anvisningarna i bilaga 5:1 med féljande

1 Mdéjligt heta byggnadsdelar som skorstenar, rokgaskanaler ska isoleras med

2 Genomfdringar som ventilationskanaler ska isoleras med sarskild

3 Eldosor respektive armaturer eller annan elutrustning i direkt kontakt med
isolering ska vara utférda som branddosor eller ha skyddshdlje

Rekommenderad ldank: http://www.icell.se/sv/cellulosaisolering/icell-losull-cellulosaisolering dar

ytterligare information i form av broschyr, produktblad och byggvarudeklaration 8terfinns.
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Parallelltak lutning 45°-75°
Parallelltak lutning 15°-45°

Produkt: iCell Losull

Egenskap Cellulosaldsull tillverkad av | Hanvisning till certifikat,
papper annan provning eller egen
anvisning
Deklarerad 0,039 ETA 13/0658
varmekonduktivitet
Minsta densitet. Se nedanstaende tabell
Lagsta sdckvikt samt 13,5+ 1 kg ETA 13/0658
maximal avvikelse uppat
Kritisk relativ fuktighet 75-80 % Av SP féreslaget varde
Deklarerat Deklarerad Minsta antal
varmemotstand | tjocklek sackar per m?
Ro m?K/W domm
Rmin* 3,72 145 0,41
R 5,13 200 0,61
R 7,69 300 0,99
R 10,26 400 1,49
Rmax* 12,82 500 2,00
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I det fall leverantdéren har en avvikande utformning eller kravmoment pa nagon
av de generella utférandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 for
Parallelltak lutning 45°-75° eller 15°-45° anges de separat i nedanstdende filt.

Utférandet av iCell Losull féljer generellt anvisningarna i bilaga 5:1 med féljande

undantag;

sarskild brandisolering

brandisolering

Kontakt info@icell.se eller per telefon 0200-210 300

1 Mojligt heta byggnadsdelar som skorstenar, rokgaskanaler ska isoleras med

2 Genomfdringar som ventilationskanaler ska isoleras med sarskild

3 Eldosor respektive armaturer eller annan elutrustning i direkt kontakt med
isolering ska vara utférda som branddosor eller ha skyddshdlje

Rekommenderad lank: http://www.icell.se/sv/cellulosaisolering/icell-losull-cellulosaisolering ddr

ytterligare information i form av broschyr, produktblad och byggvarudeklaration 8terfinns.
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Slutna Bjadlklag lutning 0°-15°

Produkt: iCell Losull

Egenskap Cellulosaldsull tillverkad av | Hanvisning till certifikat,
papper annan provning eller egen
anvisning
Deklarerad 0,039 ETA 13/0658
varmekonduktivitet
Minsta densitet. Se nedanstaende tabell
Lagsta sackvikt samt 13,5+ 1 kg ETA 13/0658
maximal avvikelse uppat
Kritisk relativ fuktighet 75-80 % Av SP féreslaget varde
Deklarerat Deklarerad Minsta antal
varmemotstand | tjocklek sackar per m?
Rpo m2K/W domm
Rmin* 3,72 145 0,41
R 5,13 200 0,61
R 7,69 300 0,99
R 10,26 400 1,43
Rmax* 12,82 500 1,93
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I det fall leverantdéren har en avvikande utformning eller kravmoment pa nagon
av de generella utférandeanvisningar, som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 for
Slutna Bjalklag lutning 0°-15° anges de separat i nedanstaende falt.

Utférandet av iCell Losull féljer generellt anvisningarna i bilaga 5:1 med féljande
undantag;

1 Mojligt heta byggnadsdelar som skorstenar, rokgaskanaler ska isoleras med
sarskild brandisolering

2 Genomfdringar som ventilationskanaler ska isoleras med sarskild
brandisolering

3 Eldosor respektive armaturer eller annan elutrustning i direkt kontakt med
isolering ska vara utférda som branddosor eller ha skyddshdlje

Kontakt info@icell.se eller per telefon 0200-210 300

Rekommenderad lénk: http://www.icell.se/sv/cellulosaisolering/icell-losull-cellulosaisolering dar
ytterligare information i form av broschyr, produktblad och byggvarudeklaration 8terfinns.

3. Revideringshistorik

Revidering 1 2014-06-27; mindre fortydligande av text.
Revidering 2 2018-09-25; Struktur och krav pa lankar
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